
 
Table 3: No 1, Poultry: sample {973-4}: microprobe analysis of an example of the laminae 
 

 Na Mg Al Si P S K Ca Ti Mn Fe 
mean 0.196 0.161 2.238 17.23 0.031 0.063 1.279 0.203 0.153 0.006 0.1767
Std. Dev. 0.16 0.097 1.476 6.094 0.044 0.062 1.633 0.008 0.161 0.009 0.378
Range 0.801 0.357 7.53 30.178 0.181 0.278 9.545 0.374 0.748 0.041 1.48
Minimum 0.015 0 0.064 5.606 0 0 0.047 0.026 0.006 0 0.086
Maximum 0.816 0.357 7.594 35.784 0.181 0.278 9.592 0.4 0.754 0.041 1.566
n 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 


